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Vodikovy jezdec je auticko s palivovym Clankem jako pohonnou jednotkou. Palivovy
clanek je elektrochemické zatizeni vytvarejici elektrickou energii z vodiku a kysliku. Princip
vyroby elektfiny v palivovém c¢lanku spociva v dodavani paliva k anodé (H-) a okyslicovadla
ke katodé (O). Mezi témito dvéma neprodySné oddélenymi elektrodovymi prostory se nachazi
elektrolyt. Palivovy Clanek ma mnohem vyhodnéjsi pomér energie/hmotnost nez jiné zdroje.
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Obrazek ¢.1: Vyjadreni déji v palivovém clanku

V soucCasnosti jsou palivové clanky pouZivany v raketoplanech a v ponorkach.
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Historie

Princip palivového clanku byl objeven uZz v roce 1838 Svycarskym védcem
Christianem Friedrich Schénbeinem. Termin ,,Palivovy clanek“ patrné pouZili jako prvni v
roce 1889 Charles Langer a Ludwig Mond, ktefi se pokusili vyvinout clanek napajeny
svitiplynem, ale byl priliZ drahy. Po vynéalezu dynama palivovy clanek upadl Castecné v
zapomnéni. ,,Navrat na scénu“ zaZzil palivovy ¢lanek v 60. letech 20. stoleti diky kosmickému
vyzkumu. Byly jimi naptiklad vybaveny i kosmické lodi programu Apollo.

Vodik a jeho vyroba

Prvni prvek v periodické soustavé prvki, je lehci nez vzduch, prevazna ¢ast hmoty ve
vesmiru. Jeho hustota je 0,0899 kg/m3, teplota tani se
pohybuje okolo -260°C a bod varu je 253°C. Dosavadni vyroba vodiku je zatim bohuZel
zastoupena fosilnimi palivy. Rocni svétova produkce vodiku je priblizné 55 miliona tun.
VyuZivani takto vyrobeného vodiku miiZe pomoci lokalné snizit produkci nékterych zdravi
Skodlivych latek.
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Obrazek ¢.2: Zastoupeni vyroby vodiku Obrazek ¢.3: Vyroba pomoci elektrolyzy

Alternativou vyroby vodiku je vyuZziti obnovitelnych zdroji energie. Vodik se da také
ziskavat pomoci elektrolyzy.

Palivovy Clanek

V mém vozitku je pouZit clanek typu PEMFC, coZ je palivovy c¢lanek s polymerni
membranou. Par slov o ném : Funkci elektrolytu zde plni polymerni membrdna vodivad pro
vodikové ionty (protony), nékdy se proto pouZivd termin ,,proton exchange membrdne“, kterd
vSak musi byt zvlhcovdna. V drtivé vétsiné se jednd o sulfonované fluoropolymery, nejcastéji
se jednd o Nafion®. Jako katalyzdtor se nejcastéji pouZivd platina, nebo slitiny platinovych
kovii, které jsou nanesené na povrch GDL (plynové difuzni vrstva) a tak vytvdari GDE
(plynové difiizni elektroda), GDL s zafixovanym katalyzdtorem. Jako palivo slouZi vodik, nebo
metanol a jako okyslicovadlo kyslik, nebo vzduch. Pracovni teplota je do 90 °C, coZ umoZriuje
okamfzité flexibilni pouZiti, nevyhodou je vysokd citlivost katalyzdtoru na katalytické jedy,
predevsim na oxid uhelnaty. Tento palivovy ¢lanek se hodi pro mobilni zarizeni.

Zdroj: wikipedia.org
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Palivovy clanek pouZity na mém auticku ma ale nepouZitelné parametry (800 mV, 500 mA) a

proto jsem postavil ménic ktery tyto hodnoty méni na pouZitelnéjsi pro elektromotorek.

Obrazek ¢.4: Palivovy clanek Obrazek ¢.5: Ménic

Vodikovy jezdec

Konstrukce je pajena z tycCek, kolecka maji valiva loZiska. Pohyb motorku je prenasen pomoci
gumicky na predni kolo.

Obrazek ¢.6: Celkovy pohled

Je to stavebnice na soutéZ vodikovy jezdec poradanou Vysokou Skolou bariskou - Technickou
univerzitou Ostrava. Ja jsem dostal palivovy Clanek, desku ploSného spoje a soucastky. Na
desku jsem pouZil jen jejich NE555, Microchip a MOSFET. Odpory, tranzistory jsem dal
vlastni. Transformator jsem navinul.
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